Analiza morfologiczna probek pobranych z wnetrza brazowych oku¢ sta-
nowigcych elementy skarbu z Sanoka (Biatej Gory)

Piotr Kuropka*

Analizie mikroskopowej* poddanych zostalo osiem pro-
bek pobranych z wnetrza brazowych okué stanowiacych
elementy skarbu z Sanoka (Bialej Géry)* [Ryc. 120). Juz
wstepna analiza mocno zanieczyszczonego piaskiem oraz
innymi elementami wystgpujacymi w ziemi materiatu
wykazala, Zze pochodzil on od zwierzat 1 ze byly to
fragmenty mocno znieksztalconej skéry®® (Ryc. 127).
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Ryc. 126. Prébki pobrane z wnetrza okué brazowych wchodzacych w sktad
skarbu z Sanoka (Bialej Gory): 1 — kat. 111.26, 2 — kat. I11.51, 3 — kat. I11.56,
4 —kat. I11.236, 5 — kat. IT1.255, 6 — kat. IT1.256, 7 — kat. I11.268, 8 — kat. II1.325.
Fot. D. Szuwalski, oprac. P. Kotowicz

Fig. 126. Samples taken from inside of the bronze fittings in the hoard from
Sanok (Biata Géra): 1 — cat. No. I11.26, 2 — cat. No. 11151, 3 — cat. No. I11.56,
4 — cat. No. 111.236, 5 — cat. No. 111255, 6 — cat. No. 111.256, 7 — cat. No.
111.268, 8 — cat. I111.325. Photo D. Szuwalski, processing P. Kotowicz
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Ryc. 127. Obraz probki P/57. Widoczne jest pokrycie probki przez material
nieorganiczny o bardzo drobnej strukturze. Blizsza analiza wykazala, ze naj-
czgdciej byly to krysztatki kwarcu. Fot. P. Kuropka

Fig. 127. Image of Sample P/57. Sample covering by non-organic material of
very fine structure is visible. A more detailed analysis demonstrated that in
most cases these were quartz crystals. Photo P. Kuropka
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Ryc. 128. Fragment skory z obecnymi zwiazkami miedzi (strzatka). Grafika
w prawym gornym rogu obrazuje polozenie przestrzenne fragmentu skory.
Fot. P. Kuropka

Fig. 128. Leather fragment with copper compounds (arrow). A drawing in the
upper right corner demonstrates the spatial position of the leather fragment.
Photo. P. Kuropka

Material nie wykazywal cech autofluorescenci,
co $wiadczy o silnym sfosylizowaniu prébek. Na
prébkach, w miejscach kontaktu z okuciami, wystepu-
ja zielonkawe naloty, ktére okazaly si¢ by¢ zwiazkami
miedzi, co $wiadczy o cze¢$ciowym wyplukaniu miedzi
z oku¢ i wejSciach w reakcje chemiczne z materialem
biologicznym. Mogly one tez ulega¢ wyschnigciu 1 przyj-
mowaly wyglad malych grudek (Ryc. 128).

Rye. 129. Silnie zdeformowana probka (P/240) wykazujaca cechy dziatania sit
Sciskajacych wzdluz osi dlugiej fragmentu. Fot. P. Kuropka

Fig, 129. Strongly deformed Sample (P/240) demonstrating traits resulting from
the impact of compressing forces along the long axis of the fragment. Photo
P. Kuropka

* Zaklad Histologii i Embriologii Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierzat Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyro-
dniczego we Wroctawiu; e-mail: piotr.kuropka@upwr.edu.pl; ORCID: 0000-0002-0682-4743.

4 Probki poddano analizie mikroskopowej w $wietle przechodzacym oraz odbitym (mikroskop stereoskopowy Stemi 308, Zeiss) oraz w Swietle
fluorescencyjnym (Nikon Eclipse 80i) przy uzyciu fluorochroméw w roztworach wodnych: oranzu akrydyny, fluoresceiny oraz jodku propidyny.

49 Sa to probki: P/66 (wnetrze okucia kat. I11.26), P/57 (wnetrze okucia kat. TI1.51), P/64 (wnetrze okucia kat. IT11.56), P/212 (wnetrze
okucia kat. I11.236), P/230 (wnetrze okucia kat. 111.255), P/229 (wnetrze okucia kat. I11.256), P/240 (wnetrze okucia kat. IT1.268) oraz P/281
(wnetrze okucia kat. 111.325).

30 Obserwacje te potwierdzone zostaly réwniez w trakcie analiz podobnych szczatkéw organicznych pochodzacych z innych okué, prze-
prowadzonych przez zespdt prof. A. Mueller-Bieniek (por. Mueller-Bieniek, Cywa w tym tomie).
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Ryc. 130. Obraz probki P/64. Widoczne zniszezenie powierzchni materiatu oraz
obecnosé licznych krysztatéw. Pomimo tego w skorze widoczne sa mate otworki-
pory charakterystyczne dla rozmieszczenia wloséw w skérze. Fot. P. Kuropka
Fig. 130. Image of Sample P/64. Visible destruction of the material’s surface
and the presence of numerous crystals. In spite of this, small opening-pores
which are characteristic of hair distribution in skin are visible in leather. Photo
P. Kuropka

Fragmenty skoéry byly silnie poskrecane, co utrud-
niato oceng strony skéry (licowa czy mizdrowa) oraz
jej gatunkowej przynaleznosci (Ryc. 129). Po delikatnym
odczyszczeniu powierzchni zanieczyszczonej przez po-
zostalosci nieorganiczne udalo si¢ ustali¢, ze wickszo$¢
probek skor pochodzita od bydla za wyjatkiem probki,
gdzie zaobserwowano cechy charakterystyczne dla sko-
ry kozy. Poszczegélne fragmenty réznily sie stopniem
uszkodzenia. Niektore z nich (np. probka P/66) zachowaly

Ryc. 131. Obraz probki P/212, gdzie widoczny jest efekt ukruszenia si¢ warstwy
przykrywajacej 1 odstoniecie struktur wdknistych lezacych ponizej. Fot. P. Kuropka
Fig. 131. Image of Sample P/212, where the effect of crusting of the covering
layer and exposure of underlying fibrous structures is evident. Photo P. Kuropka

Ryc. 132. Obraz probki P/281, gdzie widoczny jest wzor charakterystyczny dla
wspolezesnej skory krowy. W lewym dolnym rogu widoczny jest weisniety frag-
ment kwarcu. Pory sa czesciowo przykryte przez material drobnokrystaliczny.
Fot. P. Kuropka

Fig. 132. Image of Sample P/281, where the pattern characteristic of modern
cowhide is visible. A pressed fragment of quartz is visible in the lower
left corner. The pores are partially covered by crystalline material. Photo
P. Kuropka

Ryc. 133. Obraz probki P/240 (1) oraz skory pochodzacej od wspolczesnej
kozy (2). Widoczne jest podobienistwo w rozkladzie mieszkéw wlosowych
(strzatki) dla kozy. Jednoczesnie widag, ze skéra jest silnie pofaldowana i tworzy
wzor przypominajacy harmonijke, ceche charakterystyczna dla $ciskania mate-
rialéw pochodzenia zaréwno odzwierzecego, jak iinnych. Fot. P. Kuropka (1),
wg https://blogs.bl.uk/collectioncare/2013/09/heres-looking-at-y ou-kid-
under-the-microscope-with-leather.html (2)

Fig 133. Image of Sample P/240 (1) and the skin from a modern goat (2).
Visible similarity in the distribution of hair follicles (arrows) for the goat.
At the same time, it can be seen that the skin is strongly corrugated and forms
an accordion-like pattern. Itis characteristic for compression of materials of both
zoonotic and non-zoonotic otigin. Photo P. Kuropka (1), after https://blogs.bl.
uk /collectioncare/2013/09/heres-looking-at-you-kid-under-the-
microscope-with-leather.html (2)

sie¢ w niemal nienaruszonym stanie, nie wykazujac szcze-
golnych zmian destrukceyjnych czy tez $wiadczacych o za-
nieczyszczeniu lub przepojeniu skéry elementami mine-
ralnymi, tak jak ma to miejsce w innych przypadkach.

Niektore fragmenty posiadaly cechy oddzialywa-
nia mechanicznego — byly Sciskane, skrecane i rozcia-
gane, co pozostawilo §lady na niektoérych fragmentach
(Ryc. 130). Istotnym jest, ze dzialania te mialy miejsce
juz po opracowaniu skoéry i byly zwiazane z sitami
pojawiajacymi si¢ w trakcie uzywania okuc.

W celu okredlenia przynaleznodci gatunkowej oraz
wieku zwierzecia posluzono si¢ metoda charakteryzu-
jaca liczbe poréow skoéry (pozostalodci po wlosach),
ich odleglosci wzgledem siebie oraz sposéb i charak-
ter ich rozmieszczenia (Harris, Veldmeijer (red.) 2014).
Ponadto przeprowadzono analiz¢ grubosci wiokien ko-
lagenowych oraz kierunku ich przebiegu (zbidens).
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Jak to bylo juz wczesniej wspomniane, bardzo
dobrze zachowaly si¢ probki P/66 oraz P/281. W pierw-
szym przypadku wystepowal dlugi fragment, ktéry bez
zadnych watpliwosci pozwalal na zidentyfikowanie go
jako reliktu skory z wyraznymi warstwami typowymi dla
skory wspolczesnych zwierzat 1 czlowieka. Oczywiscie
nie wystepowala tutaj warstwa podskérna, ktéra obec-
nie takze jest usuwana w procesie wytwarzania skory
uzytkowej. Bardzo réwna krawedz fragmentu probki
wskazuje na fakt jej wycigcia przy uzyciu bardzo os-
trego narzedzia. Nie obserwuje si¢ tutaj zadnej zmiany
kierunku cigcia (fragment zostal odcigty najprawdopo-
dobniej jednym ruchem), zadnych rozwarstwien, cech
szarpania ani innych dziatad mechanicznych. Trudno
jest okresli¢, czy charakterystyczne zwinigcie si¢ brze-
gow wycigtego paska bylo uzyskane na drodze susze-
nia czy tez celowego skrecania cienkich paskow skory.
Srednia grubosé skéry wynosi ok. 0,5 mm, co $wiadezy
o mlodym wicku zwierzecia. Takie zmiany spotykano
w przypadku innych probek, ktore ulegly czesciowej
petryfikacji (Ryc. 131).

W prébee P/281 wystepowal wyraznie rozplasz-
czony fragment, ktéry pozwolil na wnioskowanie, ze
pochodzi ona od bydla, poniewaz wzdér powierzchni
skory jest taki sam, jak spotyka si¢ u bydia wspdlczes-
nego (Ryc. 132) (ibiden).

Na podstawie wielko$ci oraz sposobu rozmiesz-
czenia otwordw po wlosach za wyjatkiem probki P/240
mozna wnioskowac, ze odkryte fragmenty skoéry po-
chodzily od mltodego bydla, prawdopodobnie od jed-
nego osobnika. Prébka P/240 miala ulozenie miesz-
kéw wlosowych typowe dla kozy (#bidem), ale podlegala
ona wyraznym dziataniom mechanicznym i nie mozna
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Rye. 134. Widoczne jest ztozenie dwoéch odrebnych fragmentéw skéry, pomiedzy
ktérymi widoczna jest wyrazna szczelina. Grafika w lewym gérnym rogu
pokazuje orientacje przestrzenna fragmentu. Fot. P. Kuropka

Fig. 134. A composite of two separate skin fragments is visible, with a clear
gap between them. The graphic in the upper left corner shows the spatial
orientation of the fragment. Photo P. Kuropka

wykluczy¢, Ze obraz ten jest zmieniony i tylko przy-
pomina uklad typowy dla tego zwierzecia (Ryc. 133).

Przeprowadzono réwniez badanie morfome-
tryczne grubosci skory oraz rozkladu widkien kolage-
nowych i liczby ich warstw. Srednia wartosé grubosci
skory wynosi ok. 0,5 mm i jest zbudowana najczesciej
z 4-5 warstw wlokien kolagenowych odkladajacych si¢
w beleczki facznotkankowe. Jest to wicc skéra relatyw-
nie cienka, a fakt ten moze $wiadczy¢ o mlodym wieku
zwierzecia, z ktérego pochodzila.

Bardzo trudno jest okresli¢, jakie funkcje mialy
pelni¢ fragmenty skory w okuciach. Ze wzgledu na ich
wzdluzne sfaldowania mogly tworzy¢ pochewki wokot
metalowych krawedzi (Ryc. 134) lub tez byly one po-
zostalosciami po rzemykach spajajacych paciorki. Bez
dalszych analiz trudno bedzie to jednak dowiesé.

A morphological analysis of samples taken from the inside of bronze fittings from the hoard from Sanok (Biata Gora)

Piotr Kuropka

Summary

Hight samples taken from the inside of the bronze fittings being part of the hoard from Sanok (Biala Gora)
underwent a microscopic analysis. The material bore no signs of autofluorescence, which proves that the samples are
highly fossilized. Even a preliminary analysis of the material demonstrated that it was of animal origin. To be more
specific, these were fragments of heavily deformed skin. A detailed analysis of the material revealed that most
of the samples derived from young cattle, with an exception of the sample where the characteristics of goat skin
were observed. Particular fragments differed with the degree of damage and some of them remained almost intact,
while others demonstrated traits of mechanical impact — they were compressed, twisted and stretched, which left
numerous traces on them. Based on the size and arrangement of hair holes, it can be concluded that the exposed skin
fragments came from young calves, possibly from one individual. One of the samples had an arrangement of hair
follicles typical of a goat, but it was clearly mechanically influenced and it cannot be ruled out that the image is altered
and only resembles the arrangement typical of this animal.
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